MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO

ESTADO DE SAO PAULO
Rua Lino dos Santos, s/n° - Jardim Canaa — Fones (14) 3375-9500 — CEP 18935-000
CNPJ/MF 57.264.509/0001-69

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA NO MUNICIPIO
CONVENIO: ESTUAL - PROGRAMA NOSSA RUA

LOCAL: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO

CIDADE: ESPIRITO SANTO DO TURVO - SP

PAVIMENTAGAO ....covuuiitniieneernerenereneeesneessseessneessnsssssessnsessnnns 3.178,20M?
GUIAS E SARUJETAS ...cevuuiiieeeiieernnceersneresssceesssssessssseessssesessssesens 736,40M

1 - SERVICOS PRELIMINARES

Prever fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra
necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os médulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, prefeitura municipal, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°18, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12
mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra,
conforme especificacdbes do Manual de Padronizacao de Assinaturas do Governo do Estado de

Séao Paulo e da prefeitura municipal.

2 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO

2.1 BASE ASFALTICA

2.1.1 PREPARO DE CAIXA ATE 25 CM E PREPARO DO SUB-LEITO
Compreende as operacoes de:

a)- Escavacdo, carga, transporte, descarga e esparrame de material inservivel,
proveniente do leito da via.

b)- Escavacédo, carga, transporte, descarga, esparrame no maximo em camadas de 15
cm e compactacido de material proveniente da jazida, de modo a preparar o leito da via, para
receber a pavimentacdo. Tais operacdes deverdo ser realizadas em uma profundidade em até
40 cm e sua medicao sera metro quadrado.

Devera ser realizado as operacdoes de nivelamento, escarificacao,
umedecimento ou aeracado e compactacao no minimo 95% do Proctor intermediario, de forma
que a via se apresente uma superficie uniforme para receber as camadas superiores do

pavimento. Os servicos constantes deste item deverdo seguir as normas do D.E.R — SP.
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2.1.2 BASE DE BRITA GRADUADA - 15CM

Prever o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execucdo da base em brita graduada simples, compreendendo: o
fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicacao,
descarga, espalhamento, regularizacdo, formas laterais, compactacdo e acabamento. Garantir
também os servicos de mobilizacao e desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou
subprodutos florestais utilizados deverao atender aos procedimentos de controle estabelecidos

nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

2.2 CAPA ASFALTICA
2.2.1 IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA.

A execucédo da imprimadura impermeabilizante betuminosa consistira
nos servicos necessarios para o recobrimento da camada de base, por material betuminoso
adequado. Antes da execucdo da imprimadura, devem ser removidos todos os materiais soltos
e estranhos, através do vassourao, sendo necessario cuidado nos bordos da base. O material
betuminoso (CM 30) devera ser aplicado uniformemente na quantidade de 1,20 It/m?. Nao sera
permitida a aplicacdo do material betuminoso quando as condi¢cées do tempo nao forem
favoraveis e a base nao estiver suficientemente seca. O material betuminoso devera recobrir
total e uniformemente toda a superficie da base e apds a distribuicdo, permanecer em repouso
até que endureca suficientemente. Nao sera permitida a abertura do transito antes da base

imprimada.

2.2.2 Imprimadura Ligante Betuminosa.

A imprimacao ligante betuminosa consistira na aplicacdo do material
betuminoso sobre a superficie, para assegurar sua perfeita ligacdo com o revestimento.

A varredura e limpeza da superficie a ser imprimada deverao ser feita
com vassourdes manuais ou vassoura mecanica, de modo que remova completamente a terra,
poeira ou outros materiais estranhos. O material devera ser aplicado p6r um distribuidor de
pressao, nos limites de 0,50 a 1,50 1t/m? conforme determinacdo da fiscalizacao. Devera ser
feita a aplicacdo do material betuminoso com distribuidor manual nos lugares onde, a juizo da
fiscalizacdo houver deficiéncia do material. Depois de aplicada a imprimacao, devera
permanecer em repouso até sua secagem e endurecimento suficientes para receber o
revestimento. A superficie devera ser conservada em perfeitas condicoes até que seja colocado o

revestimento.
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2.2.3 CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

A camada de rolamento com concreto asfaltico pré-misturado a quente
sera constituida de agregado betuminoso e material de brita, pedrisco, p6 de pedra e
eventualmente areia ou filler, executada em vibro acabadora na espessura de 3,00cm. A
superficie da base, devidamente imprimada, devera estar seca e limpa de todo material solto.
Nao sera executado trabalho em tempo imido, ndo sera tolerada segregacdo ou queda elevada
de temperatura no transporte e aplicacdo da mistura. Para satisfazer tal exigéncia, a usina de
asfalto devera estar localizada em uma distancia compativel, devendo sua localizacao ser
indicada na relacdo de equipamentos a ser apresentada. A mistura betuminosa devera ser
espalhada de forma que permita posteriormente a obtencdo de uma camada de acordo com o
projeto sem novas adicdes. A temperatura da mistura, por ocasido das operacdes de
esparrame, nao podera ser inferior a 120° C.

Logo apés o esparrame assim que a mistura suporte o peso do rolo,
devera ser iniciada a compressdo através de rolo compressor. A compressido devera comecar
dos lados e prosseguir longitudinalmente para o centro, de modo que este cubra,
uniformemente em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro de passagem
anterior. Nas curvas as rolagens, prosseguirdo do lado mais baixo para o lado mais alto,
paralelamente ao eixo do trecho, nas mesmas condi¢cdes de recobrimento de rastro. Para
impedir adesdao do aglutinante tipo betuminoso a cada rolo, estes deverdo ser molhados, nao
sendo permitido excesso de agua.

Os compressores nao poderao fazer manobras sobre as camadas que
estejam sofrendo rolagens. A camada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulacao e
saliéncias ou rebaixos. Nenhum transito sera permitido na camada de rolamento enquanto a

temperatura da mistura for superior a temperatura ambiente.

3. GUIAS E SARJETAS

Inicialmente serdo construidas as sub bases das guias e sarjetas,
utilizando-se uma retroescavadeira sobre rodas, para espalhamento e conformacdo do material
granular. remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a méo de obra
necessaria para a instalacdo de guias, compreendendo os servicos: piqueteamento com
intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrao PMSP
100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive
perdas; carga, transporte até o local de aplicacado, descarga; de posicionamento e assentamento
das guias; lancamento do concreto para a fixacdo da guia (boldo); execucado de argamassa de
cimento e areia e o rejuntamento das guias; ndo remunera o fornecimento de lastro ou base

para as guias, quando necessario.
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Para as sarjetas prever fornecimento de concreto usinado com fck de 20
MPa, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucao de base em concreto,
para assentamento sarjetas pré-moldados, compreendendo os servicos: acerto manual do
terreno, apiloamento, execucdo de formas, lancamento do concreto e acabamentos manuais.
Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverao atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 /
2005.

4. CONTROLE TECNOLOGICO:

Sera medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova
na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e
compressado da mistura. Admitir-se-a variacao de +10%, da espessura de projeto, para pontos

isolados, e até 5% de reducao de espessura, em medidas sucessivas.

A empresa que executar os servicos tera que apresentar a esta Prefeitura

pelo menos trés ensaios de cada item conforme descrito:

1.0 Espessura da capa asfaltica

2.0 Teor de betume da capa asfaltica

Espirito Santo do Turvo, 08 de Outubro de 2021

—

A A
EVAT RICARDO DE OLIVEIRA
/ENGENEIRO CIVIL

CREA /SP: 5069979591

é)*; < é" )
/": /// (/x /
7 ' /
p 4«,//

AFONSO NASCIM TO N O-
PREFEITO MUNICIPAL




